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2.0

HV HRB HRC HB HB HB S Rm ScSc

122 67 5.5 116 116 58 401 15

127 70 5.4 121 121 63 432 -

132 72.5 5.3 126 126 65 448 20

137 75 5.2 131 131 66 455 20.5

143 77 5.1 137 137 67 463 21

150 80 5 143 143 69 479 22

156 82 4.9 149 149 72 494 -

163 84.2 4.8 156 156 76 525 23

171 86 4.7 163 163 78 540 -

178 88.5 4.6 170 170 81 556 24

188 91 4.5 179 179 88 602 -

196 93 4.4 187 187 92 632 25

212 96 4.3 197 197 97 664 27

218 97 4.2 207 207 101 695 28

222 98 19 4.15 212 212 103 710 29

228 - 20 4.1 217 217 107 741 -

234 - 20.8 4.05 223 223 110 756 30

241 - 22 4 229 229 112 772 31

247 101 23 3.95 235 235 114 787 32

255 - 24.3 3.9 241 241 118 818 33

Durchfluss

15

12

     Härtetabelle

1 2.204624 35.273991

1 60 3.280839895

1

1 0.737561 141.61197

1 0.224809

3.280839895 3600

1 0.000578038 0.062427818

3.280839895

1 0.061023744 0.000219969

1 2.1189 0.035315

     Maßeinheiten-Umwandlung

101.971621

1 8.850732 11.80099742

1 1000000 10.76391042

1 3.280839895

3 8.46667

1 1.34102 101.97

1 0.000947813 0.000277778

1 0.145037 1000

20 68 293.15

Länge

Fläche

Volumen

Masse

Dichte

Trägheit/Verharrungsvermögen

Kraft

Moment

Geschwindigkeit

Beschleunigung

Leistung

Energie

Druck

Temperatur

Verzahnungsmaß

          Maßeinheiten-Umwandlung, Tabellen

Zeit 0 0 0

3 Modul [mm] Diametral Pich

m feet feet

m^2 mm^2 feet^2

cm^3 inch^3 Imp gal

kg lb oz

kg/m^3 oz/in^3 lb/feet^3

kg*m^2 lbf*ft*s^2 ozf*in*s^2

N lbf p

N*m lbf*in ozf*ft

m/s m/min ft/s

m/s^2 ft/s^2 m/min^2

kW HP kg*m/s

N*m BTU Wh

kPa psi Pa

°C °F °K

m

m^2m^2

litre/s ft^3/min ft^3/s

Stunde Minute Sekunde



HV HRB HRC HB HB HB S Rm ScSc

261 104 25.2 3.85 248 248 123 849 34

269 105 26.6 3.8 255 255 125 865 35

275 - 27.5 3.75 262 262 130 895 36

284 106 29 3.7 269 269 132 911 37

292 - 29.8 3.65 277 277 136 942 38

300 - 30.9 3.6 285 285 141 973 40

308 109 32 3.55 293 293 143 988 41

318 33 3.5 302 302 147 1019 42

327 34 3.45 311 311 152 1050 43

337 35 3.4 321 321 159 1096 45

349 36.7 3.35 331 331 163 1127 46

359 37.7 3.3 341 341 168 1158 48

370 38.8 3.25 352 352 172 1189 49

381 39.9 3.2 363 363 179 1235 51

395 41.3 3.15 375 375 183 1266 52

408 42.4 3.1 388 388 190 1312 54

422 43.7 3.05 401 401 197 1359 56

437 44.8 3 415 415 206 1420 58

452 46 2.95 429 429 212 1467 60

470 47.5 2.9 444 444 219 1513 62

HV HRB HRC HB HB HB S Rm ScSc

497 49.5 2.85 461 461 226 1559 64

517 50.7 2.8 477 477 235 1621 66

532 51.9 2.75 495 495 241 1668 68

572 54.4 2.7 514 250 1729 71

609 56.1 2.65 534 262 1807 73

630 57.1 2.6 555 273 1884 75

670 58.9 2.55 578 284 1961 78

698 60 2.5 601 295 2039 81

710 60.5 2.45 627 -

725 61 2.44 630 82

740 61.7 84

760 62.5 86

780 63.3 87

800 64 88

820 64.8 90

840 65.5 92

860 66.3 93

880 67 95

900 67.7 96

HV HRB HRC HB HB HB S Rm ScSc



3.0

50 25 12.5 6.3 3.2 1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 0.025 0.012

2000 1000 500 250 125 63 32 16 8 4 2 1 0.5

50 25 12.5 6.3 3.2 1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 0.025 0.012

2000 1000 500 250 125 63 32 16 8 4 2 1 0.5

100 50 25 12.5 6.3 3.2 1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 0.025

Schneiden/Trennen

Hobeln/Stoßen

     Rauheitstabelle

Ra (µm)

Ra (µin)

Brennschneiden/Gasbrennschneiden

Feilen/Schleifen

Glattwalzen

Bohren

Chemisches Fräsen

Funkenerodieren

Fräsen

Elektrochemisches Verformen

Drehen

Elektrolytisches Schleifen

Strecken

Aufreiben

Elektronenstrahl

Laser

Schleifen

Honen/Ziehschleifen

Elektrostatisches Polieren

Genauguß/Feingiessverfahren

Polieren

Läppen/Läppenschleifen

Superfinishing

Sandgießen

Ra (µin)

Rz (µm)

Strangpressen

Kaltwalzen

Druckguß

Ra (µm)

Warmwalzen

Schmieden

Formgießen



4.0

ID C F

1 20-100 68-212

2

3 20-100 68-212

4 20-100 68-212

5 20-200 68-392

6 20-100 68-212

7 20-100 68-212

8 20-100 68-212

9 25-300 77-572

10 25-100 77-212

11 20 68

12 20 68

13 20 68

14 20 68

15 20 68

16 20 68

17

18

19

20

21

22 20-50 68-122

23 20-50 68-122

24 20-50 68-122

25 0-100 32-212

26 0-100 32-212

27 0-500 32-932

28 20 68

29 20 68

30 20 68

31 20 68

32 20 68

33 20 68

34 18 64.4

35 18 64.4

36 20 68

37 20 68

38 20 68

39 20 68

40 20 68

44023.000

Quarzglas 2700 2700 3.1 1.722

Bakelit 1200 1200 21-36

44.4-116.7

Porzellan 2400 2400 3 1.667

Polyvinylchlorid (PVC) 1400 1400 80-210

38.9-66.7

Polypropylen (PP) 910 910 180 100.000

Polyamid 6 1150 1150 70-120

Kork 250 250

Lärche 680 680

Drehkiefer 500 500

Edeltanne 330 330

2.389

Eiche 680 680

Wolfram (W) 19300 19300 4.3

10.500

Titan (Ti) 4530 4530 9 5.000

Silber (Ag) 10500 10500 18.9

Bitterich (Mg) 1740 26 14.444

Chrom (Cr) 7100 8 4.444

Druckmessing (70%Cu) 8550 18.5 10.278

Zinn (Sn) 7280 27 15.000

graues Gusseisen 7200 8.5 4.7227200

Kupfer (99.5%) 8890 17.7 9.833

15.67600Aluminiumbronze (9%Al)

12.7222800Dural 2800 22.9

Bleibronze (25%Pb) 8800

Aluminium (99.5%) 2700 23.8 13.2222700

18.4 10.222

7100

7850 11.7

8890

8550

7280

1740

8800

7600

17.5

[m/m/C*e-6]

Wärmeausdehnung

[in/in/F*e-6]

9.722

6.500

8.667

     Artgewicht und Wärmeausdehnung

[kg/m^3]

hochgekohlter Stahl

Materialename

Stahl fur Transformatorblech 7850

Artgewicht

8800Zinnbronze (8%Sn)

7850

7850

8800

3.667

Kobalt (Co) 8800 8800 12.6 7.000

Iridium (Ir) 22400 22400 6.6

1.333

Nickel (Ni) 8900 8900 13 7.222

Kiesel (Si) 2330 2330 2.4

16.111

Platine (Pt) 21450 21450 9 5.000

Blei (Pb) 11340 11340 29

0.722

Bürste-Graphit 2220 2220 2 1.111

Bürste- Diamant 3514 3514 1.3

Calcium (Ca) 1540 1540 25 13.889

Uran (U) 1870 1870

16.111

Zirkon (Zr) 6530 6530

Zink (Zn) 7130 7130 29

7.889Gold (Au) 19290 19290 14.2

kg/m^3



41 20 68

42 20-220 68-428

43 20-100 68-212

44 25-300 77-572

45 25-300 77-572

46 20-200 68-392

47 25-100 77-212

48 20-100 68-212

49 20-600 68-1112

50 20-100 68-212

51 20-400 68-752

52 20-100 68-212

53 20-400 68-752

54 20-200 68-392

55 20-50 68-122

56

57

58

59 0-100 32-212

60 0-100 32-212

61 0-100 32-212

62 0-100 32-212

63 0-100 32-212

64 0-100 32-212

65 0-100 32-212

66 0-100 32-212

67 0-100 32-212

68

69 0-100 32-212

70 20-50 68-122

71 20-50 68-122

72 20-50 68-122

73 20-50 68-122

74 20-50 68-122

75 20-50 68-122

76 20-50 68-122

78 20-50 68-122

79 0-100 32-212

80 0-500 32-932

81

82

83

Eisen (Fe) 7860 7860 12.3 6.833

8.722

Elektron 1810 1810 26.8 14.889

Kupfer-Nickel-Legier 8800 8800 15.7

9.833

Formkupfer (99.5%Cu) 8890 8890 17.5 9.722

Formkupfer (99.85%Cu) 8900 8900 17.7

11.667

Formdruckmessing (63%Cu) 8430 8430 19 10.556

Gussdruckmessing (Ms60) 8300 8300 21

6.333

14.5 8.056

Stahllegierung 7850 7850 11.4

8.333

17.3 9.611

Qualitätsstahl Cr, Ni 7800 7800 15

5.833

11.5 6.389

Chromqualitätsstahl 7700 7700 10.5

10.444

ABS-Kopolymer 1045 1045 0.5-1 0.28-0.6

silumin 2650 2650 18.8

Asbest 2450 2450

Asphalt 1200 1200

bakelit 1270 1270 21-36 44023.000

Asbestpappe 1200 1200

3.2-3.7

Backstein 1600 1600 3.6-5.8 37317.000

Beton 1600 1600 5.8-6.6

4.222

Eichenholz (lotrecht an Adern) 650 650 54.4 30.222

Eichenholz (in Richtung Adern) 650 650 7.6

1.667

Tannenholz (lotrecht an Adern) 620 620 58 32.222

Tannenholz (in Richtung Adern) 620 620 3

9.4-15.6

Rohgummi 940 940 37 20.556

Gummi 1325 1325 17-28

Pertinax 1300 1300 40 22.222

Hartpapier 1250 1250

127.778

polyethylentereftalat PETP 1350 1350 70-80 38.9-44.4

mehrläufigerpolyethylen rPe(Bralen) 930 930 230

38.9-33.3

polyfarmaldehyt POM 1420 1420 100-140 55-78

polyfenylenoxid PPO/PS (Noryl) 1080 1080 60-70

38.9-33.3

Polymethakrylsäureme PMMA (Umaplex) 1180 1180 70 33.333

polykarbonat PC 1220 1220 60-70

38.9-44.4

polytetrafluorethylen PTFE (Teflon) 2170 2170 120 66.667

polystyrol PS (Krasten) 1050 1050 60-80

1.9-3.5

20,2-34 11.2-18.9

Jenaer Glas 2600 2600 3.4-6.3

Schwarzkohle 905 905

Holzkohle 182.5 182.5

Braunkohle 715 715



5.0

5.1 Einheiten 5.8 Viskositätsberechnung

5.2 Schäden Viskosität Index VI 5.9 Temperatur T1= T1= 20  [°C]

5.3 Genaue Viskosität für Temperatur: 5.10 Temperatur T2= T2= 50  [°C]

5.4 Schäden Viskosität Grade 5.11 Viskosität v1= v1= 600  [cSt]

5.5 Temperatur T  [°C] 5.12 Viskosität v2= v2= 90  [cSt]

5.6 Viskosität v  [cSt] 5.13 Temperatur T3=  [°C]

5.7 Viskosität von/bis 5.14 Viskosität v3=  [cSt]

30

Benutzerkurve
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     Ölviskosität

50

57.70

289.7252.40 63.00
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Benutzer

VG100



5.15 ISO 3448 Schäden Viskosität Grade

Schäden Viskosität Grade VG10 VG15 VG22 VG32 VG46 VG68 VG100 VG150 VG220 VG320 VG460 VG680 VG1000

20°C - von: 20.20 33.50 54.2 87.7 144.0 242.0 402.0 672.0 1080 1720 2700 4420 7170

20°C - bis: 25.90 43.00 69.8 115.0 189.0 315.0 520.0 862.0 1390 2210 3480 5680 9230

37.8°C - von: 9.73 14.70 21.8 32.0 46.6 69.8 104.0 157.0 233 341 495 739 1100

37.8°C - bis: 12.00 18.10 26.8 39.4 57.4 85.8 127.0 194.0 286 419 608 908 1350

50°C - von: 6.53 9.43 13.3 18.6 25.5 35.9 50.4 72.5 102 144 199 283 400

50°C - bis: 7.83 11.30 16.0 22.2 30.3 42.8 60.3 86.9 123 172 239 339 479

20°C - von: 19.10 31.60 51.0 82.6 133.0 219.0 356.0 583.0 927 1460 2290 3700 5960

20°C - bis: 24.50 40.60 65.8 108.0 172.0 283.0 454.0 743.0 1180 1870 2930 4740 7640

37.8°C - von: 9.68 14.70 21.7 31.9 46.3 69.2 103.0 155.0 230 337 488 728 1080

37.8°C - bis: 11.90 18.00 26.6 39.2 56.9 85.0 126.0 191.0 282 414 599 894 1330

50°C - von: 6.65 9.62 13.6 19.0 26.1 37.1 52.4 75.9 108 151 210 300 425

50°C - bis: 7.99 11.50 16.3 22.6 31.3 44.4 63.0 91.2 129 182 254 360 509

20°C - von: 18.10 29.80 48.0 76.9 120.0 193.0 303.0 486.0 761 1180 1810 2880 4550

20°C - bis: 23.10 38.30 61.7 98.7 153.0 244.0 383.0 614.0 964 1500 2300 3650 5780

37.8°C - von: 9.64 14.60 21.6 31.7 45.9 68.4 101.0 153.0 226 331 478 712 1050

37.8°C - bis: 11.80 17.90 26.5 38.9 56.3 83.9 124.0 188.0 277 406 587 874 1290

50°C - von: 6.78 9.80 13.9 19.4 27.0 33.7 55.3 80.6 115 163 228 326 466

50°C - bis: 8.14 11.80 16.6 23.3 32.5 46.6 66.6 97.1 138 196 274 393 560

5.16 Vergleichstabelle

ISO 3348

Industrieöle

1500

1000

680

460

320

220

150

100

68

46

32

22

15

10

7

3

2

VI-95

VI-0

VI-50

8A

8

7

6

5

4

3

2

1

0

140

250

5W, 10W

75W

85W

60

50

40

30

20

15W

10W

90

80W

AGMA 9005-D94 SAE J300 SAE J306

Getriebeöle Motorenöle Getriebeöle


